
 

   - 1 -

DIN EN 12697-30:2004-09 (D) 
 
 
Asphalt - Prüfverfahren für Heißasphalt - Teil 30: Probenvorbereitung, Marshall-
Verdichtungsgerät; Deutsche Fassung EN 12697-30:2004 
 
 
Inhalt            Seite 

Vorwort ................................................................................................................................................................3
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................5
2 Normative Verweisungen......................................................................................................................5
3 Kurzbeschreibung .................................................................................................................................5
4 Prüfeinrichtung ......................................................................................................................................6
4.1 Marshall-Verdichtungsgerät mit Stahlamboss ...................................................................................6
4.2 Marshall-Verdichtungsgerät mit Holzsockel.......................................................................................9
4.3 Verdichtungsform............................................................................................................................... 10
4.4 Wärmekammer oder Heizplatten....................................................................................................... 10
4.5 Stahlblock............................................................................................................................................ 10
4.6 Schutzabdeckungen, Ablenkplatten oder Sandbäder .................................................................... 10
5 Form und Maße der Probekörper ...................................................................................................... 14
6 Probekörperherstellung ..................................................................................................................... 14
7 Durchführung...................................................................................................................................... 14
8 Prüfbericht........................................................................................................................................... 15
Anhang A (informativ)  Gerät für die Messung der Probekörperdicke während der Verdichtung ........... 16
Literaturhinweis ............................................................................................................................................... 17


		2026-06-21T09:47:41+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




