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DIN EN 13897:2005-02 (D) 
 
 
Abdichtungsbahnen - Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen für 
Dachabdichtungen - Bestimmung der Wasserdichtheit nach Dehnung bei niedriger 
Temperatur; Deutsche Fassung EN 13897:2004 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................2 

1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................3 

2 Normative Verweisungen .....................................................................................................................3 

3 Begriffe ...................................................................................................................................................3 

4 Kurzbeschreibung.................................................................................................................................3 

5 Prüfeinrichtung......................................................................................................................................3 
5.1 Spannvorrichtung..................................................................................................................................3 
5.2 Messuhr..................................................................................................................................................4 
5.3 Klimakammer .........................................................................................................................................4 
5.4 Vakuumplatte .........................................................................................................................................4 
5.5 Vakuumpumpe.......................................................................................................................................5 
5.6 Manometer .............................................................................................................................................5 

6 Probenentnahme ...................................................................................................................................5 

7 Vorbereitung der Prüfkörper ................................................................................................................5 

8 Durchführung.........................................................................................................................................6 

9 Darstellung der Ergebnisse..................................................................................................................6 

10 Prüfbericht .............................................................................................................................................6 
 


		2026-04-30T02:31:48+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




