DIN EN 572-7:2004-09 (D)

Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas - Teil 7:

Profilbauglas mit oder ohne

Drahteinlage; Deutsche Fassung EN 572-7:2004

Inhalt Seite
2o T oY 3
1 AnwendungsbereiCh ... ———————— 3
2 NOrmative VErweISUNQGEN ........cooi i iiricsmer s s smm s e s s s m e e e e e e e a s mnmn s sa s s nnnns 3
3 7= | ) - 4
4 Anforderungen an die MaBe...........cccceeiieeeierincsrrrrsssre e rssssr e s ssssmr e s ss s s e s sssssne e e s s sme e s sesmn e e snssnneessannensnsans 5
41 MESSVEITANIEN .......ceiiii i ——————— 5
411 Breite B und FIaNSChROE d ........cciiiiiiiiiie e 5
L g 7 - 1 Ve - SR 5
I I 1 5
4.1.4 FlanschabWeiChUNG........... e e s e s 5
4.1.5 Rechtwinkligkeit des SChNIttes ...........ccccuioiciiriricirirc e e 6
T B ] - 1 (=T - Vo - 6
4.2 GreNZADMABE. ......ccciiire iR 6
4.2.1 Breite B, FIaNnSChhOhe d UNA DICKE C...ciiiiieeieeiiiiiiiiieisesiiissssssssssssssssrsssssssssssssersesssssssssssreessssssssssssessnes 6
- S - 1 Vo [ SRR 6
4.2.3 Abweichung des FIANSCRES ... s s s 6
4.2.4 Rechtwinkligkeit des SChNIttes ........ccccciiiiiiicciirir e e e e s nn 6
N ] - 111 (=Y 1] -V = 6
5 Anforderungen an die Qualitat .............ccooiiiiiiiiic e —————— 7
51 Y | e =T 5 0 1= 1 = 7
5.2 Beobachtungs- und Messverfahren ... 7
L0 TR ST 1o T T = =Y o - 7
5.2.2 Fehler in der Drahteinlage..........cccovcmiiiiiiiiiniii i 8
5.3 A 8] = T e T8 =1 41T SRR 8
5.3.1  Sichtbare FENIEr........ e e s s e s n e s s me e s mr e s mn e e e e smn e e eesnmn e e ensnmnennnnnns 8
5.3.2 Fehler in der Drahteinlage. ... s e 8
6 7= =TT o ] 1 g T 9
LiteratUrNiNWeISe.......c it n R 10



		2026-05-13T16:31:48+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




