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DIN EN 772-9:2005-05 (D) 
 
 
Prüfverfahren für Mauersteine - Teil 9: Bestimmung des Loch- und Nettovolumens 
sowie des prozentualen Lochanteils von Mauerziegeln und Kalksandsteinen mittels 
Sandfüllung; Deutsche Fassung EN 772-9:1998 + A1:2005 
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