DIN 52141:1980-12 (D)

Glasvlies als Einlage fiir Dach- und Dichtungsbahnen; Begriff, Bezeichnung,
Anforderungen

Inhalt Seite
1 LT 0] Vo T o T=T =Y o] o PSRN 1
2 1V ) o 1= 2= 0 Lo [0 o g 1= o 1
3 ==Y o | PR 1
4 BEZEICHNUNG ...ttt 1
5 BT 53 = 1 T 3T - o 1
6 X0 e o 1= 1 4T - o 1
0 TR €1 = T - =1 ¢ o T SR 1
L T 4= 4 1 o S 1
L0 T T T o T 4 =TT ] T 1
07 = 71 1 Ve 1= 1
6.3 GlASVIIES ..ot s s 1
6.3.1 AuBere Beschaffenheit ...........oo i ————— 1
L A € T3 = LT =Y Y = | R 1
6.3.3 FIACheNGEWICKL........co i s 1
6.3.4 Differenz des Flachengewichtes UDer ... s 1
6.3.5 Bruchwiderstand (Bruchkraft) ..........cccoiiiiiiiiniiiir s 1
6.3.6 Biegsamkeit bei Raumtemperatur ... 1
T A I - 114 o =T (= 1 1
7 o 1o T P 1



		2026-06-12T13:17:40+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




