DIN EN 15184:2006-11 (D)

Produkte und Systeme fir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken -

Prufverfahren - Haftzugfestigkeit

zwischen beschichtetem Stahl und Beton

(Ausziehversuch); Deutsche Fassung EN 15184:2006

Inhalt Seite
Y401 8T Le T o A PP PPUPPPPPPPPPPPPPPIRE 2
1 ANWENAUNGSDEIEICK ...ttt et e e e s s b et e e e e e e e e anbbe e e e e e e e snnbereeaaeas 3
2 NOIMALIVE VEIWEISUNGEN ..eeeiiiiiiiiitiiee et ettt e e e e e e ettt et e e e e e s e st b beeeeaaeaesanbbbbeeeaaeessaanbbeseeeaesaaannnnens 3
3 T To | 1 (=TT PP PUPPRTN 3
4 QU 74 o =1 o1 g =11 01U 1o o [P EEPR 3
5 0N T=TT T Tt o] AU o R UPP PR 4
6 ProbeKOrperNerStEIIUNG .....uviiii e e e e e s r e e e e e s s s e e e e e e e s e aanneees 4
6.1 Beschreibung der ProBEKOIPEL .. ...ttt e e e e e e s s e e e e e s nnnnaees 4
6.2 Oberflachenvorbereitung der zu prifenden StAbe ... 4
6.3 BeSChIiChtUNG eI STADE ...uveiiiii e e e e e e r e e e e e s s a e e e e e e e e e nnnnnees 5
6.4 GIeREN der ProDEKOIPET ..ttt e e st e e abb et e e sbbe e e e s snbeee e 6
6.4.1 BetONZUSAMMENSEIZUNG «iieeiiiiititrieiteee e e ittt e e e s e st e e e e e e e et s b e et e e e s e s s s e e et e e e e e e aa s nnre e e e e s s e snnnrrneeeeees 6
6.4.2  EIiNbringung UNd VErdiChTUNG ......coiiiiiiiiie et e e s e e e 6
6.4.3 Lagerung der gegosSSenen ProbDeKOIPEN ... .o et 6
7 Durchflihrung der Haftprifung ........eeeeoi et e e 7
7.1 e AUN =TT T Yot o LU [ o Yo [ OO PURPT 7
7.2 UL AZ=T0 = 1 T o [P UPR PP 7
7.3 00 LT o] o1 = RSP PTPR 7
7.4 KraftaufbringungsgesChWiNAigKeIT ..........oo i e 8
7.5 Berechnung der PrifergebniSSe. ... e e e s s e e 8
8 011 o X< o] o) U PPP PP 9
(L= = VAU L T YT ] = PR 10



		2026-04-17T04:47:49+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




