
 

   - 1 -

DIN EN 15184:2006-11 (D) 
 
 
Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - 
Prüfverfahren - Haftzugfestigkeit zwischen beschichtetem Stahl und Beton 
(Ausziehversuch); Deutsche Fassung EN 15184:2006 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................2 
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................3 
2 Normative Verweisungen .....................................................................................................................3 
3 Begriffe ...................................................................................................................................................3 
4 Kurzbeschreibung.................................................................................................................................3 
5 Prüfeinrichtung......................................................................................................................................4 
6 Probekörperherstellung........................................................................................................................4 
6.1 Beschreibung der Probekörper ...........................................................................................................4 
6.2 Oberflächenvorbereitung der zu prüfenden Stäbe ............................................................................4 
6.3 Beschichtung der Stäbe .......................................................................................................................5 
6.4 Gießen der Probekörper .......................................................................................................................6 
6.4.1 Betonzusammensetzung ......................................................................................................................6 
6.4.2 Einbringung und Verdichtung..............................................................................................................6 
6.4.3 Lagerung der gegossenen Probekörper.............................................................................................6 
7 Durchführung der Haftprüfung ............................................................................................................7 
7.1 Prüfeinrichtung......................................................................................................................................7 
7.2 Prüfverfahren .........................................................................................................................................7 
7.3 Prüfmaschine.........................................................................................................................................7 
7.4 Kraftaufbringungsgeschwindigkeit .....................................................................................................8 
7.5 Berechnung der Prüfergebnisse..........................................................................................................8 
8 Prüfbericht .............................................................................................................................................9 
Literaturhinweise..............................................................................................................................................10 
 


		2026-06-20T21:07:21+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




