DIN EN 13412:2006-11 (D)

Produkte und Systeme fir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken -
Prafverfahren - Bestimmung des Elastizitatsmoduls im Druckversuch; Deutsche
Fassung EN 13412:2006
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