DIN EN 1015-3:2007-05 (D)

Prufverfahren fiir Mortel fur Mauerwerk - Teil 3: Bestimmung der Konsistenz von
Frischmortel (mit Ausbreittisch); Deutsche Fassung EN 1015-
3:1999+A1:2004+A2:2006

Inhalt Seite
2oL o 3
VOIrWOrt der ANGEIUNG AT .....cucuceeieeeeccrereeresessesessssssssesssssssssssssssssssssssessssssssssssssenssssssssssssssssssnsssssssessssnssnensns 3
VOIrWOrt der ANGEIUNG A2 .........cccevveeueiereraeeressssesessssssssesssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssensssssssssssssssssssnsssssssesssssssnesns 3
T L= 01 ' SN 4
1 WX g V=T T 10T 4T T o =T (=Y o o P 5
2 Normative VerweiSUNQGEN ..........c.oeeemeeececemeiemeeenennnnmnesnnnnnnnsnnnsnnnnnsnsnssssssssssnsnsnsnsnsssssnsnsnsnsnsnsnssmnmnnnmnnnnnes 5
3 3 N 5
4 Prifeinrichtung ... 5
5 Probenahme, Vorbereitung und Lagerung der Priifproben ........ccccconniviiiinniniinccnncere s 6
6 Durchfihrung der Prifung ... s s s s s s s sss s sss s s snsas 6
7 Berechnung und Darstellung der Ergebnisse ..........ccccovviiiiiiniiiinnssisss s 6
8 PrifberiCht ... —————— 7
Anhang A (normativ) Einzelheiten des AusbreittiSChes ..........cccocciiiiiiiccccccecrr e 8
Anhang B (informativ) LiteraturhinWeiSe .........cccccviiiiiicciiciieii s ssssrr e samne e e e n e e e mnmn e e ne e s 10



		2026-06-24T22:33:28+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




