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Stahldraht und Drahterzeugnisse - Organische Beschichtungen auf Stahldraht - Teil
5: Polyamid-beschichteter Draht; Deutsche Fassung EN 10245-5:2011

Inhalt Seite
Lo 41 o Nt 3
LT 1 (=1 0T T 4
1 AnNWendungSbereiCh ... ————————————— 5
2 Normative VErWEISUNGEN ........icc it m s e e e s s amne e e annns 5
3 7= o | = 5
4 Beschichtungsverfahren und Klassen von Polyamid-Beschichtungen (PAB6) ..........ccccccvicernnnneee 6
5 Anforderungen und Priifverfahren fiir den Polyamid-(PA6)-Beschichtungsstoff.......................... 6
5.1 X1 ] o 1= g e =1 o RS 6
£ T T T - | T 1= 4 =Y 1 4 - 6
5.1.2 Zusammensetzung der organischen Polyamid-(PA6)-Beschichtung..........cccoocvvmminiiicnnnniinnnnninen, 6
5.1.3 Konsistenz des organischen Polyamid-(PA6)-Beschichtungsstoffs..........ccccoevvmiiiiiiniiniicnnnniinnns 6
5.2 Prifverfairen......... s s nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 7
6 Anforderungen und Priifung fiir eine Polyamid-(PA6)-Beschichtung auf Draht.............ccccccvuueees 7
6.1 ANTOrderUNQGEN.....c e ————————— 7
6.2 g T A=Y = 1 1T =Y o O 7
7 Anforderungen und Priifverfahren fiir Polyamid-(PA6)-Beschichtungen auf Draht ...................... 8
71 X1 o 1= T e =1 o SR 8
7.2 Priifverfahren zur Bewertung der Funktionstauglichkeit...........ccccccviiiicicrmiinin e cneeeens 8
8 L'AT LT L= 4 g Lo 10T Yo K53 o] (U {0 T ' SR 8
9 Prifung und QualitatSSICREruNg ..o e 8
LiteratUrNiNWEISE ... s e s ann s s s asssnsnsssnsnsnsnnnnnsnnnnnnn 9



		2026-06-15T15:19:30+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




