DIN EN 10244-5:2001-07 (D)

Stahldraht und Drahterzeugnisse - Uberziige aus Nichteisenmetall auf Stahldraht -
Teil 5: Uberziige aus Nickel; Deutsche Fassung EN 10244-5:2001

Inhalt

41
4.2
4.3

5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.2
5.2.3

Seite
........................................................................................................................................................... 2
AnwendungSsbereiCh ........ s 3
Normative VErweiSUNQGEN .........ccciiiiiiiiiiiininnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnssnsnsnns 3
Begriffe v ————— 3
Anforderungen an den UDEIrZUQ ..........ccooiecriieresiressssesesssse e ss s sas s e s e sss s s e sassssssssssssssns 3
Werkstoff ... —————— 3
Masse des UDErzuges ... s s s s s s s ann s s 3
N1 Lo T=T 4 TV To T=3072 N e o L=Y U 3T =] o OSSR 3
e 10T Ve = o S 3
ProbenaRme ... 3
AlIGEMEINES .....coiiiiiisi s s s s s s ssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnsssnsnnnnnnnnnnn 3
LaAnge der Probe ... s s 3
Bestimmung der Masse des Uberzuges 4 5.2.1 Allgemeines ..........cccccmnrimmmmnnsismsnnnnssnnnnenens 4
Gravimetrisches Verfahren ... e s 4
Gebrauch des Atom-Absorptions- Spektrometers ..........cccoooiiiiiiiiciiis s 4



		2026-07-12T00:09:46+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




