DIN EN ISO 20795-2:2010-08 (D)

Zahnheilkunde - Kunststoffe - Teil 2: Kieferorthopadische Kunststoffe (ISO 20795-
2:2010); Deutsche Fassung EN ISO 20795-2:2010

Inhalt Seite
7o 47 o Pt 3
T =T 1T T 4
1 AnNWendungSberEiCh ... —————————————— 5
2 NOrmative VErwWeISUNQGEN ........coeieiiiiiiiieiicececncncncememnmnmsesssnssnssnssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnnnns 5
3 =Y o | = 5
4 T 1= 10T o 6
5 X1 ] o (=1 o Ve =1 o T SR 6
5.1 Unpolymerisierte Materialien ... s nsnnnnn 6
5.2 Polymerisierte Materialien ... —————— 7
6 Probenaime........ s a s annnnnnsnnnnnnnnnnn 9
7 Herstellung der Probekorperplatten und ProbekOrper........ . 9
71 T 1T - 9
7.2 I LWL 1] o1 U 3V 9
7.3 STy oY g o [T oI €= o 1 - 9
8 Prifverfaliren ... 10
8.1 Priifung auf Ubereinstimmung mit den Anforderungen..........cccocccoimiiimiinsccccseceree e 10
8.2 Ty o = 10
8.3 Polierbarkeit, Porenfreiheit, Biegefestigkeit und Biegemodul ............ccooccciirmieni e 1
8.4 Bruchzahigkeit mit einer modifizierten Biegeprifung..........ccccvcmrmimiiiicccccseeerrer e 15
8.5 Restgehalt an Methylmethacrylatmonomer..............oeeeeeeeimeemeeeeeee e 19
8.6 Weichmacher (sofern zutreffend)....uc e 25
8.7 Wasseraufnahme und LOSHIChKEIt ... 29
9 Anforderungen an die Etikettierung, Kennzeichnung, Verpackung und

Gebrauchsanweisung des Herstellers ............. i e 32
9.1 BT o X T2 (T T 32
9.2 Kennzeichnung der duBeren Verpackung und der Behaltern ..........cccoccmvniiimnincinnnnsinnnnnsenenn 32
9.3 Gebrauchsanweisung des Herstellers ... cccsser e sssn e 33
Anhang A (normativ) HPLC-Verfahren zur Bestimmung des MMA-Gehaltes........ccccccciviccciecmrennincccccsnnens 34
A1 N =Y o 1= o P 34
A.2 (2 [T 53 =1 10T T e [=1 gl ad o oY1 (o oY= PP 34
A3 MoNOMErEeXEraKtion ... 34
LiteratUrNiNWEISEe .......coi iR 37



		2026-04-30T22:19:01+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




