DIN EN ISO 29022:2013-09 (D)

Zahnheilkunde - Adhasion - Priufung der Abscherverbundfestigkeit mit einer
ausgesparten Klinge (ISO 29022:2013); Deutsche Fassung EN ISO 29022:2013

Inhalt Seite
Lo 41 o Nt 3
T =T T T 4
1 AnNWendungSberEiCh ... ————————————— 5
2 NOIrmative VErwWeISUNGEN .......oceeviiiiiiiiiecicececemecnmemnnssnnssssnsnsnnnnssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnsnsnsnsnnnns 5
3 7= o | = 5
4 Zahnsubstrat UNd LagerUNg.........couuiiiiiimimmmmmmmmmsmsssssssssssssssssssssssmmmmssmmsesmsmsesmsmsesssnsmsssmsmsmsmsmsmsmsssssssssnnnes 6
4.1 N = 0 T 0T 6
4.2 Zeit NaCh EXTraktion ... 6
4.3 A L3 - 14 Lo o 1= g4 1 o 1o =P 6
44 Anfangspraparation und Aufbewahrung der Zahne ... 6
5 Praparation der Zahnoberflache ........... s 7
5.1 AlIGEMEINES ...t 7
5.2 Einbetten der ZANe. ... e nnnnn 7
5.3 OberflachenpPraparation........ .. s s mmn e smmn e e e e an 7
5.4 Lagerung der praparierten ProbeKOIPETr .......ccciiiiccciseerieirisissscssssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnns 8
6 Herstellung der Probekorper, Handhabung und Lagerung ..........cccccuecceimminnsensinssessssssssssssssssseesens 8
6.1 e 1T 4 =Y 3= 8
6.2 Yo ¢ o =1 T T T 11 o T 8
6.3 AUFtrag des AANESIVS......cciiiiiiiiiciciiir e s r e s s s n e e e e s e s s s s nnne e e e e ee s e s sannn e e eesanssnnmnnnnnns 8
6.4 Einsetzen in die Verbundschraubzwinge......... ... s ssssssnns 8
6.5 Einbringen des KOMPOSit.......cccciiiiiimiiiiiiis s s ss s s ssans 9
6.6 Handhabung und Aufbewahrung der ProbeKoOrper ..o s 9
7 Abscherpriifung mit ausgesparter KIiNge ........ .. 9
71 T o = - | 9
7.2 AbSCherbelastung ... ———————————— 10
4% 50 T\ 1o 1= 3 7= == 10
22 - N1 13 T 11 ' 10
7.3 T 0] T SRR 1
7.4 Aufzeichnung und Auswertung der ErgebniSSe ........ccccciiiiiiccimemmieinissc s csssss e es s ssmnenes 1
7.5 g T 0T T 1 11
Anhang A (normativ) Detailzeichnungen fiir das Priifgerat Abschervorrichtung mit ausgesparter
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