DIN I1SO 9211-4:2008-06 (D)

Optik und optische Instrumente - Optische Schichten - Teil 4: Spezifische
Prifmethoden (1ISO 9211-4:2006)

Inhalt Seite
N A o g o1 LTSI o] LY ] PR 3
Nationaler Anhang NA (informativ) LiteratUrhinWeISE ......cooviiiiiiiiiiiie e 4
Optik und optische Instrumente — Optische Schichten — Teil 4: Spezifische Prifmethoden ............. 5
1 y N VL= Yo [0 T o E=3 o L= =1 ] PR 5
2 NOIMALIVE VEIWEISUNGEN ...eeiiiiiiiiieiitiiie ettt ettt ettt ettt e e s bb et e e s bbb et e s abe e e e s aabe et e s annb e e e s annbeeesnnneeas 5
3 Begriffe UNd DefiNitIONEN.......ooii e e e e s e e e e e e e e snnnreeeeeeeeanns 5
4 ProbenbeRandIUNG .......ooi it 5
5 Prafung der Abriebfestigkeit (Beanspruchungsart 01: Abrieb) ... 5
5.1 ATIGEIMEBINES ...ttt oottt e e e oo oottt ettt e e e e e o bbbt e e e e e e e e e s e abbbeeeeaaeeesanbeaeaaaeeesaannnbees 5
5.2 PrUfDEAINGQUINGEN ..ottt e e e e e e e bbbt e e e e e e e e annbb bt e e e e e e s e sbbeeeaaaaeaanns 6
5.3 Scharfegrad (Beanspruchungsart 01: ABFIED) ..uuueiiiii oo 6
5.4 NN F=Tod a1 oY= = T Lo 11U o Yo [0S SR PPRUR 6
55 YTV o (U oo PSP PPTPP 6
6 Prifung der Haftfestigkeit (Beanspruchungsart 02: Haftfestigkeit) .......ccccccoveeiviiiiiiee s 7
6.1 F N N0 =T =Y g =S 7
6.2 L UN o =To LYo TUT e T 1= o 1SS PSRRI 7
6.3 Schéarfegrad (Beanspruchungsart 02: HaftfeStigkeit) ..o 7
6.4 NACHDENANAIUNG ..eiiiie ettt et e et b e san e e e e annneeas 8
6.5 TS =T o AU o Lo OO PP PP PPPPPPRPPR 8
7 Prafung auf Gitterschnittfestigkeit (Beanspruchungsart 03: Gitterschnittfestigkeit)................ 8
7.1 ATIGEIMEBINES ...ttt oottt e e e e e oo b bttt et e e e e e e o abebe e et e e e e e s e nbbbeeeeaaeeesanbeaeaaaeeesaannnrees 8
7.2 UL oT=To [T o Yo VT aTo =T o RO UUPURTPRPPPPRRPT 8
7.3 S T=T= 1Ty oYU o] o LU o Vo SR PPPRRR 8
7.4 NN F= Lo a1 oY= = T Lo 1 1V o Yo [0S SR PPERR 8
7.5 YTV T o (U oo PSP PPTPP 8
8 Loslichkeitsprufung (Beanspruchungsart 04: LOSHChKEIt) ....ovvveiiiiiiiiiiiie e, 9
8.1 ATTGEMEBINES ..ttt ettt ettt e e e ettt e e e sa bt e e e e aabee e e e smbbe e e e aabbeeeesbbeeeeanbeeeesanbeeeenas 9
8.2 0N oT=To TEa Yo 0T Yo =] o ISR 9
8.3 Schérfegrad (Beanspruchungsart 04: LOSHChKEIt).......oooueiiiiiiiie e 10
8.4 NACHDENANAIUNG ..ottt e e e e be e e e eeneas 10
8.5 T T o AU o Lo PP PPPPPT PP 11
9 UMWEITPITUTCOAR ittt e e e e sttt e e e e e e e s abb b e et e e e e e e e e snneeaaaaeaean 11
Anhang A (normativ) Materialien fiir die Abriebprifung optischer Schichten........cccccccccoiiiiiiennnn, 12
Al Beschaffenheit des BaUMWOITUCNES ..o 12
A.2 Beschaffenheit des Radiergummis (GUMMI-BIMSSTIEIN) .......cooiiiiiiiiiiie e 12
Anhang B (normativ) Abriebprifung an optischen Schichten bei maRiger Beanspruchung:
Vorbereitung von Baumwolltuch-Polster, Polsterabdeckung und Befestigung....................... 15
B.1 Vorbereitung des BaumwoltUCh-POISIEIS ........ccoiiiiiiiiiiee e 15
B.2 Abdeckung des Baumwolltuch-Polsters und Vorbereitung der Halterung.........ccccccevveeeeiiinnnns 16
Anhang C (informativ) Visuelle Prifung optischer Schichten .........cccoooiiii e, 17
=T = UL YT ATV E=T Y 18



		2026-06-27T11:38:07+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




