
 

   - 1 -

DIN 32562:2022-08 (D) 
 
 
Schmuck und Edelmetalle - Bestimmung von Silber in Silberlegierungen - ICP-OES 
Verfahren unter Verwendung eines internen Standardelements 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort .................................................................................................................................................................................. 3 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 4 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 4 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 4 
4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 4 
5 Reagenzien ............................................................................................................................................................. 4 
6 Ausstattung ............................................................................................................................................................ 5 
7 Probenahme ........................................................................................................................................................... 5 
8 Verfahren ................................................................................................................................................................ 5 
8.1 Interne Standardlösung ..................................................................................................................................... 5 
8.2 Kalibrierlösungen ................................................................................................................................................ 5 
8.3 Probenlösungen .................................................................................................................................................... 5 
8.4 Messungen .............................................................................................................................................................. 6 
9 Berechnung und Darstellung der Ergebnisse.............................................................................................. 6 
9.1 Berechnung ............................................................................................................................................................ 6 
9.2 Wiederholpräzision ............................................................................................................................................. 8 
10 Prüfbericht ............................................................................................................................................................. 8 
 
 
 
Tabellen 
 
Tabelle 1 — Empfohlene Wellenlängen für den internen Standard ................................................................... 6 

 


		2024-04-25T17:57:55+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




