
 

   - 1 -

E DIN EN 45557:2018-11 (D/E) 
Erscheinungsdatum: 2018-10-12 
 
Allgemeines Verfahren zur Bewertung des Anteils an recyceltem Material von 
energieverbrauchsrelevanter Produkte; Deutsche und Englische Fassung prEN 
45557:2018 
 
General method for assessing the proportion of recycled material content in energy 
related products; German and English version prEN 45557:2018 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 

Einleitung .............................................................................................................................................................................. 4 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 5 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 5 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 5 

4 Allgemeines Bewertungsverfahren ................................................................................................................ 6 

5 Bewertung der Materialzusammensetzung ................................................................................................. 7 
5.1 Anwendungsbereich der Bewertung ............................................................................................................. 7 
5.2 Clustering von Materialdeklarationen und nicht spezifizierte Materialien ..................................... 7 
5.3 Unterscheidung von Abfall vor Gebrauch und Abfall nach Gebrauch ................................................. 8 

6 Rückverfolgbarkeit ............................................................................................................................................10 
6.1 Allgemeine Betrachtungen ..............................................................................................................................10 
6.2 Materialvorgaben ...............................................................................................................................................10 
6.3 Überwachte Lieferkette ....................................................................................................................................11 

7 Berechnung des Rezyklatanteils ...................................................................................................................12 
7.1 Allgemeine Betrachtungen ..............................................................................................................................12 
7.2 Verifizierungs- und Massenbilanzprozess .................................................................................................12 
7.3 Allgemeines Verfahren zur Berechnung des Rezyklatanteils ..............................................................14 

8 Berichterstattung über Aspekte des Rezyklatanteils .............................................................................15 
8.1 Allgemeines ..........................................................................................................................................................15 
8.2 Elemente des Bewertungsberichts ...............................................................................................................16 

Anhang A (normativ)  Zusätzlicher Leitfaden zu bestimmten Materialien ....................................................17 
A.1 Kunststoff ..............................................................................................................................................................17 
A.2 Metalle ...................................................................................................................................................................18 
A.3 Glas ..........................................................................................................................................................................18 

Literaturhinweise .............................................................................................................................................................20 
 


		2024-04-28T10:01:43+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




