DIN EN 13036-1:2001-08 (D)

Oberflacheneigenschaften von StraBen und Flugplatzen - Priifverfahren - Teil 1:
Messung der Makrotexturtiefe der Fahrbahnoberflache mit Hilfe eines
volumetrischen Verfahrens; Deutsche Fassung EN 13036-1:2001
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