DIN 52913:2002-04 (D)

Priufung von statischen Flachdichtungen fiir Flanschverbindungen -
Druckstandversuch an Dichtungsplatten

Inhalt

10

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

11
1.1
11.2

12

Seite
........................................................................................................................................................... 1

2N VY=Y ¢ To [0V T o 7= = [ o 2
Normative VerweiSUNQGEeN ..........eeeeeeeeeeeeeeeeeemeeemecememnmemneemnmnmnmnmnmsmnmsmnmnmsmnmsmnmsmnmnmnmsmnmsmnmnmnnnmnnnnnnnnnnnn 2
7= [ - SR 2
Probeform ... s 2
Probenherstellung..........ooiiiiii i ————— 3
ANZahl der Proben..... ... 3
Vorbehandlung der Proben ... s 3
g 1) o =Y - | 3
VersuchsbediNnQUNQGeN........... i 3
VersuchsdurchfliRrung ... s 4
Dickenmessung VOr dem VerSuUCK..........ooi i 4
Einbau und Belastung ... 6
T T4 4 L0 ' 6
Anzahl der ADIESUNGEN ...t sm s e e s e e e e e e e s e e e e e e 6
L= 4 L= o] =TT U ' N 6
Dickenmessung hach dem VersucCh.............e s 6
VersUChS-AUSWEITUNG ......cooiiimiieiiii e s e e smmms e e s s e s mmne e e e s saa e mmnee e e eesa e nnmnnnn e e s 7
KUIZZEItVEIrSUCK .....oeiieie et e 7
LI T T =1 V=1 =T T o 7
PrufberiCht ..ot 8



		2026-06-22T20:19:49+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




