DIN EN ISO 16433:2007-09 (D)

Widerstandsschweilen - Verfahren zum Rollennahtschweiflen von niedriglegierten
Stahlen mit oder ohne metallischem Uberzug (ISO 16433:2006); Deutsche Fassung
EN ISO 16433:2007
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