DIN EN ISO 5182:2009-08 (D)

WiderstandsschweilR3en - Werkstoffe fur Elektroden und Hilfseinrichtungen (ISO
5182:2008); Deutsche Fassung EN ISO 5182:2009

Inhalt Seite
AV 401 8 Lo o TP PP P PP PPPPPPPPPPPPPPPPRE 3
1 F N VL= g Yo [0 a0 F=3 1T =1 o S 4
2 NOIMALIVE VEIWEISUNGEN .veiiiieeiiiitiiieie e e e e s s ettt e e e e e e s st e e e e e e s s sa s teteeeaaeeeesaststaeeeaaesesannsnrseeeeesannnnnnnns 4
3 2 =0 1 =SSR 4
4 ST oL A=T1 U1 o o O PO P PP PPPPPPPRPPRPNY 4
4.1 Gruppe A — Kupfer- und KUupferlegierUngen ... 4
4.2 Gruppe B — Gesinterte WerkStOffe .. ... e e e 4
4.3 Gruppe C — Dispersionsgehartete Kupferlegierungen (DSC) ........ccoeiiiiiiiiiiiieiiieeeiiieiee e 5
5 o =T e 1T o] a =V (=] o PP PUPPT 5
5.1 F N ] o] (o 1T g U Lo ¥o =] o FO TP 5
5.2 ChemisChe ZUSamMMENSEIZUNG ... e e et e e e e e e s e e e e e s s et r e e e e e e s s s santbaeeeeaeessesanstreeeaeesanns 5
5.3 MechanisChe EigenSChafteN . .......uuiiiii e e e e e s e e e e e e s ennneees 5
5.4 EleKtrisChe EigeNSCRAftEN ..c.cccc e e e e s e e e e e e s e s aate e e e e e e e s e eanneees 5
6 UL AV Z=T0 = L (=] o ISR PPP PP 5
6.1 VAT T = T = ) {01 o S 5
6.2 L A S Tod L= I = To T=T Yo = Ui (=T o SRR 5
6.3 Erweichungstemperatur-PriUfUng ......oooo et re e 5
7 212y 2= TTo] o1 U] oo RO PO PP PP PP PPPPPR 6
8 F N NV7=T oo U1 o P TSP PR TP 6
9 HEMBUMIECRINUNG ..ottt ettt e e e e e s e s bbb et e e e e e e e s abeeeeaeeeeaeannnnees 6
Anhang A (informativ) Typische ANWendungSTAIIE ... 9
Anhang B (informativ) HArteUMIEChNUNG .....uviiiiii e e e e e s e st rre e e e e e e e e aans 12
Anhang C (informativ) Verschiedene Legierungsbezeichnungen ........cccccuvvveviie e 13
L= o AU VT YTy - PSP SR 14



		2024-05-21T12:56:20+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




