
 

   - 1 -

DIN EN ISO 15792-1:2012-01 (D) 
 
 
Schweißzusätze - Prüfverfahren - Teil 1: Prüfverfahren für Prüfstücke zur Entnahme 
von Schweißgutproben an Stahl, Nickel und Nickellegierungen (ISO 15792-1:2000 + 
Amd 1:2011); Deutsche Fassung EN ISO 15792-1:2008 + A1:2011 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................ 3 
Vorwort zur Änderung 1 ..................................................................................................................................... 3 
Einleitung ............................................................................................................................................................ 4 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................. 5 
2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................... 5 
3 Allgemeine Anforderungen .................................................................................................................. 5 
4 Werkstoff der Prüfbleche ...................................................................................................................... 5 
5 Vorbereiten des Prüfstücks .................................................................................................................. 5 
6 Schweißbedingungen ........................................................................................................................... 6 
7 Wärmebehandlung ................................................................................................................................ 6 
8 Lage und Maße der Proben .................................................................................................................. 7 
9 Wiederholungsprüfung ......................................................................................................................... 7 
10 Prüfbericht ............................................................................................................................................. 8 
 


		2026-06-17T13:15:39+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




