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DIN EN ISO 17639:2013-12 (D) 
 
 
Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen Werkstoffen - 
Makroskopische und mikroskopische Untersuchungen von Schweißnähten (ISO 
17639:2003); Deutsche Fassung EN ISO 17639:2013 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................ 3 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................. 4 
2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................... 4 
3 Begriffe ................................................................................................................................................... 4 
4 Symbole und Abkürzungen .................................................................................................................. 4 
5 Prinzip ..................................................................................................................................................... 5 
6 Prüfzweck ............................................................................................................................................... 5 
7 Probenentnahme ................................................................................................................................... 5 
8 Prüfverfahren ......................................................................................................................................... 7 
8.1 Allgemeines ........................................................................................................................................... 7 
8.2 Probenvorbereitung .............................................................................................................................. 7 
8.3 Oberflächenzustand .............................................................................................................................. 7 
8.4 Ätzverfahren ........................................................................................................................................... 7 
8.5 Ätzmittel ................................................................................................................................................. 8 
8.6 Sicherheitsmaßnahmen ........................................................................................................................ 8 
9 Untersuchung ........................................................................................................................................ 8 
10 Bezeichnung .......................................................................................................................................... 8 
11 Prüfbericht ........................................................................................................................................... 11 
Anhang A (informativ)  Beispiel eines Prüfberichts ..................................................................................... 13 
 


		2026-05-17T01:11:51+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




