DIN EN ISO 9018:2016-02 (D)

Zerstorende Prufung von SchweiBverbindungen an metallischen Werkstoffen -
Zugversuch am Doppel-T-StoR und UberlappstoR (ISO 9018:2015); Deutsche Fassung
EN ISO 9018:2015
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