DIN EN 875:1995-10 (D)

Zerstorende Prifung von SchweiBverbindungen an metallischen Werkstoffen -
Kerbschlagbiegeversuch - Probenlage, Kerbrichtung und Beurteilung; Deutsche
Fassung EN 875:1995

Inhalt Seite
R0 o) o 2
1 ANWeNdungSbereiCh ... —————————— 2
2 NOrmative VErWEISUNQGEN ......coiiceiiiiiiirc i s s s s s s e s e e e an e e e e s e e e e ann e e nnanns 2
B o 1 2 2
4 BezeichNungSVerfahren ... e 2
4.1 BUCKSEabENSYSLEM ......coiiiii i 2
A - o 4 1= o 2
S AT I=E=1 - 102 o T=0 o] .4 B 14T o T 3
L3 = 7= 2= Lo T 4 1T g T F] o= 1= o 1= [ 3
L o 11Ty T S PR 5
A8 ¥ o =T 4T S 5
Anhang A (informativ) Priafbericht ............ e 5



		2026-05-11T20:25:43+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




