DIN EN ISO 17279-1:2019-09 (D)

SchweilRen - Mikrofligen von Hochtemperatursupraleitern der zweiten Generation -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen an das Verfahren (1ISO 17279-1:2018); Deutsche
Fassung EN ISO 17279-1:2018
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