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DIN EN ISO 17655:2003-05 (D) 
 
 
Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen Werkstoffen - 
Verfahren zur Probenahme für die Bestimmung des Deltaferrit-Anteils (ISO 
17655:2003); Deutsche Fassung EN ISO 17655:2003 
 
 
Inhalt            Seite 
 
 
Vorwort  ...........................................................................................................................................................2 
 
Einleitung .........................................................................................................................................................2 
 
1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................3 
 
2 Normative Verweisungen ..............................................................................................................3 
 
3 Begriffe ............................................................................................................................................3 
 
4 Kurzzeichen und Bezeichnungen .................................................................................................4 
 
5 Allgemeines ....................................................................................................................................4 
 
6 Messprinzip .....................................................................................................................................4 
 
7 Bezeichnung ...................................................................................................................................4 
 
8 Durchführung .................................................................................................................................4 
8.1 Lage der Messfläche ......................................................................................................................4 
8.2 Vorbereitung der Messfläche ........................................................................................................5 
8.3 Messgeräte ......................................................................................................................................5 
8.4 Kalibrierung ....................................................................................................................................5 
8.5 Durchführung .................................................................................................................................5 
 
9 Messbericht ....................................................................................................................................6 
 


		2026-06-30T10:07:30+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




