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SchweiRen - Empfehlungen zum SchweiRen metallischer Werkstoffe - Teil 5:
SchweiRen von plattierten Stahlen; Deutsche Fassung EN 1011-5:2003

Inhalt Seite
72 e T o 3
1 ANWeENAUNQGSDEIEICK ... s s s s s s sssssssssssssssssssnsssssnsnsnnnsnsnnnnnnn 4
2 Normative VErWeISUNGEN ......ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiisisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnss 4
B = =Y o [ - SR 5
R 1Y 3 o (- 5
4.1 Plattierte StARIE ... e 5
4.2 GrundWErKSEOFT ......oooii i 5
O e - 1= 1T T 5
5 SchweiBzusatze fir PlattierschweiBgut..........ccccoviiiiiii 5
6  SchWeiBverfahren........... e e e e e 6
A 5 U= =7 =Y |V ' 6
S T ¢ 1= | - o 7
8.1 Beidseitiges SCRWEIREN ... sssr s s s s sssss e e e e s s s s s smn e e e e ee s s s s s snme s e e e sesassnnnnnnnnssan 7
8.2 Einseitiges SCRWEIBEN ... s r s s s ss s e e e e s s s s ams e e e ee s s nanne e e e e ean e mnnnnennssan 7
8.3 Allgemeine SchweiBbediNnQUNQGEN ... s s s e e s s s snme e e e s e e s s smnnnnenenas 8
8.4 SChWEIBANWEISUNG ....coeiiiceeciiiiiiisscssserr e re s ss s sssssss e e e s e s ss s s s ssms e e e e e e s s s s s snme s e e s ees s s ssmnneeeessaas s snmnnnesessnnssnnnnnnnnsns 8
9 Reinigen nach dem SCRWEIREN ... e e s s s s mn e e e e ee s s s s s snme e e e e ees s snmnnenenenan 9
O 3 {0 ' R PN 9
11 Korrektur von NichtiibereinsStimmungen ... 9
Anhang A (informativ) Aufmischungsgrad.........cccccimiiniinni e ————— 10
Anhang ZA (informativ) Abschnitte in dieser Europdischen Norm, die grundlegende oder andere
Vorgaben von EU-Richtlinien betreffen ... 1

LiteratUrhiNWeISE@........coo e ms s e s mme e e e e e e s smmmn e e e e s sa s nmmn e e e e e s nanan 12



		2026-04-17T15:09:59+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




