DIN EN ISO 5817:2006-10 (D)

Schweil3en - Schmelzschweilverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren
Legierungen (ohne Strahlschweil3en) - Bewertungsgruppen von Unregelmafigkeiten
(ISO 5817:2003 + Cor. 1:2006); Deutsche Fassung EN ISO 5817:2007
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