DIN EN 13482:2013-12 (D)

Gummischlauche und -schlauchleitungen fiir Asphalt und Bitumen - Spezifikation;
Deutsche Fassung EN 13482:2013

Inhalt Seite
72 e T T o 3
1 ANWendungsbereiCh ... —————————— 4
2 NOrmative VEIrwWeISUNGEN .......oceeviiiiieiiieiicnceiimecememnnnsnnssssnsnsnsnnssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnsnsnsnsnnnns 4
3 7= |4 PSP 4
4 L E T {4 =Y o 1] T PSSR 4
5 Aufbau und Werkstoffe ..o e 5
5.1 Schlauchtypen 1 und 2 — glatte Innenschicht (SB)........ccccciiiiiiiccciseceiire e 5
5.2 Schlauchtypen 1 und 2 — raue Innenschicht (RB)..........ccccccmiiiiiiiiiccieirre e ssnee e 5
5.3 g T T4 0 = 1T = 5
6 MafBe und kleinster Biegeradius ..o s 6
6.1 Innendurchmesser, GrenzabmaRe und kleinste Biegeradien..............cccoooimmmmriiiicicisienne s 6
6.2 Langen und GrenzabmaBe ........ ..o 6
6.3 KONZENTFIZItAL ... e mn e e e e 7
7 Physikalische Eigenschaften von Gummimischungen..........ccccccciiminniinsss e, 7
8 Schlauch und SchlauchleitUNgen...........oooii e nme e e snnan 7
8.1 e 1T 4 =Y 3= 7
8.2 JLID T/ T oL 4T 81 4T 1= TSSO 8
9 L T T 10T | =] | PSSP 8
10 KeNNZEICANUNG ... s s sssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnnnnnsnnnnnnnnnnn 9
e O T o ] =T F T o - 9
10.2  SchlauChleitUNGEN......coi it ———— 9
Anhang A (normativ) Priifverfahren fiir Lingendnderung bei Prifdruck.........ccccoiiimminiiinnnniinninsiennn, 10
AA Priifflissigkeit und -temperatur..............o i e 10
A.2 DUFChfURIUNG.....ociii e 10
Anhang B (normativ) Priifverfahren bei Biege- und BerstdrucK.........c.cccovcmiiiiimmniniinnsnesesneenn 1
Anhang C (normativ) Typprifung und laufende Prifungen ..........cccoccminiiimnnniimnssssess e 12
Anhang D (informativ) Empfohlene Priifhaufigkeit fiir Produktions-Abnahmepriifungen.............c........ 13
Anhang E (informativ) Umweltaspekte.........cccceiiiiiiiiiciiiiiiiiscccscrirr s ssssss s s s s s s ssssse e s s s sssmne e e s nesnnnnn 14
LiteratUrNiNWEISE@.......coi iR 16



		2026-06-12T22:09:58+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




