
 

   - 1 -

DIN 55468-1:2015-06 (D) 
 
 
Packstoffe - Wellpappe - Teil 1: Anforderungen, Prüfung 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................ 3 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................. 4 

2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................... 4 

3 Begriffe ................................................................................................................................................... 4 

4 Arten und Maße ..................................................................................................................................... 5 
4.1 Wellpappenarten .................................................................................................................................... 5 
4.2 Wellenarten und Maße .......................................................................................................................... 5 

5 Anforderungen ....................................................................................................................................... 7 
5.1 Sorte........................................................................................................................................................ 7 
5.2 Unterschreitung der Sollwerte ............................................................................................................. 8 

6 Bezeichnung .......................................................................................................................................... 8 
6.1 Allgemeines ........................................................................................................................................... 8 
6.2 Beispiele ................................................................................................................................................. 8 

7 Prüfung ................................................................................................................................................... 8 
7.1 Probenahme ........................................................................................................................................... 8 
7.2 Probenvorbehandlung .......................................................................................................................... 8 
7.3 Berstfestigkeit ........................................................................................................................................ 8 
7.4 Durchstoßarbeit ..................................................................................................................................... 8 
7.5 Kantenstauchwiderstand ...................................................................................................................... 8 
 


		2024-04-26T10:53:42+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




