
 

   - 1 -

DIN 55445-2:2016-09 (D) 
 
 
Verpackungsprüfung - Prüfung von Nähten an Säcken - Teil 2: Bestimmung der 
Bruchstandzeit von Nähten an Kunststoffsäcken 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Vorwort .................................................................................................................................................................................. 3 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 4 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 4 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 4 

4 Geräte und Hilfsmittel ........................................................................................................................................ 5 

5 Probenahme ........................................................................................................................................................... 5 

6 Proben ...................................................................................................................................................................... 5 
6.1 Maße und Herstellung ........................................................................................................................................ 5 
6.2 Anzahl....................................................................................................................................................................... 5 
6.3 Vorbehandlung der Proben .............................................................................................................................. 5 

7 Durchführung ........................................................................................................................................................ 5 

8 Auswertung ............................................................................................................................................................ 6 

9 Prüfbericht ............................................................................................................................................................. 6 

Literaturhinweise ............................................................................................................................................................... 7 
 


		2026-04-30T04:34:16+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




