DIN ISO 4386-2:2015-12 (D)

Gleitlager - Metallische Verbundgleitlager - Teil 2: Zerstérende Prufung der Bindung
fur Lagermetall-Schichtdicken <groBer => 2 mm (ISO 4386-2:2012)
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