
 

   - 1 -

DIN EN ISO 703:2017-06 (D) 
 
 
Fördergurte - Biegsamkeit in Querrichtung (Muldungsfähigkeit) - Prüfverfahren (ISO 
703:2017); Deutsche Fassung EN ISO 703:2017 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 

Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 

Einleitung .............................................................................................................................................................................. 5 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 6 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 6 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 6 

4 Symbole ................................................................................................................................................................... 6 

5 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 7 

6 Prüfgerät (siehe Bild 1) ...................................................................................................................................... 7 

7 Prüfkörper .............................................................................................................................................................. 8 
7.1 Maße ......................................................................................................................................................................... 8 
7.2 Konditionierung ................................................................................................................................................... 9 

8 Durchführung ........................................................................................................................................................ 9 

9 Berechnung und Darstellung der Ergebnisse............................................................................................10 

10 Prüfbericht ...........................................................................................................................................................10 

Literaturhinweise .............................................................................................................................................................11 
 


		2024-05-16T00:58:25+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




