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Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile ausgenommen Phenolharzklebstoffe und
Aminoplaste - Prifverfahren - Teil 1: Langzeit-Zugprifung senkrecht zur
Klebstofffuge bei verschiedenen Klimabedingungen (Glashaus-Priufung); Deutsche
und Englische Fassung prEN 15416-1:2015

Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic -
Test methods - Part 1: Long-term tension load test perpendicular to the bond line at
varying climate conditions with specimens perpendicular to the glue line
(Glasshouse test); German and English version prEN 15416-1:2015
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