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DIN EN 324-2:1993-08 (D) 
 
 
Holzwerkstoffe; Bestimmung der Plattenmaße; Teil 2: Bestimmung der 
Rechtwinkligkeit und der Kantengeradheit; Deutsche Fassung EN 324-2:1993 
 
 
Inhalt            Seite 
 
1      Anwendungsbereich ................................................................................................................................ 2 
2      Normative Verweisungen ........................................................................................................................ 2 
3      Prinzip ........................................................................................................................................................ 2 
4      Probenahme .............................................................................................................................................. 2 
5      Feuchtegehalt zum Zeitpunkt der Messung .......................................................................................... 2 
6      Klimatisierung ........................................................................................................................................... 2 
7      Prüfeinrichtungen ..................................................................................................................................... 2 
8      Durchführung der Prüfung ...................................................................................................................... 3 
9      Angabe der Ergebnisse ........................................................................................................................... 3 
10    Prüfbericht ................................................................................................................................................ 3 
 
Anhang A (informativ) Literaturhinweise ....................................................................................................... 3 
 


		2026-04-27T19:54:30+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




