
 

   - 1 -

DIN EN 205:2016-12 (D) 
 
 
Klebstoffe - Holzklebstoffe für nichttragende Anwendungen - Bestimmung der 
Klebfestigkeit von Längsklebungen im Zugversuch; Deutsche Fassung EN 205:2016 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 

Einleitung .............................................................................................................................................................................. 4 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 5 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 5 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 5 

4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 5 

5 Prüfeinrichtungen ................................................................................................................................................ 5 

6 Durchführung ........................................................................................................................................................ 6 
6.1 Vorbereiten der verklebten Fügeteile ........................................................................................................... 6 
6.2 Vorbereiten der Prüfkörper ............................................................................................................................. 8 
6.3 Anzahl der Prüfkörper ........................................................................................................................................ 9 
6.4 Prüfung der Zugscherfestigkeit, Vorbehandlung ....................................................................................... 9 
6.5 Prüfung der Zugscherfestigkeit ....................................................................................................................... 9 

7 Angabe der Ergebnisse ....................................................................................................................................... 9 

8 Prüfbericht ...........................................................................................................................................................10 

Anhang A (informativ)  Einfach überlappte Prüfkörper ......................................................................................11 
 


		2026-05-11T06:07:26+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




