DIN EN 16254:2016-12 (D)

Klebstoffe - Emulsionspolymerisiertes Isocyanat (EPI) fiir tragende Holzbauteile -
Klassifizierung und Leistungsanforderungen; Deutsche Fassung EN

16254:2013+A1:2016
Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .coiiuiiinsmiaisssnssissssssssssssssssssssnsssassssssssasssssssssssssssassssssssas sess sasassesssas sess sasas sess sas nss sasas ssssas snsssassnsssasasss 3
D0 1T 13 U 4
1 ANWeNndUNGShereiCh... i —————————————— 5
2 NOIrmative VEIrWeISUNGEN ... s s st sn s snassmsssmsssas s ansnans 5
3 BEGIIff@ o A 6
4 LB T 1174 =) o 7
5 B 0100 a0 1= 00 o) 9
5.1 ALLGEIMEINES ....cucucicicriisesr iR R R E AR AR AR AR AR AR AR A AR RS EA L AR AR AR RS RS R R R RS ERERR RS 9
5.2 Priifung der LangszugscherfestigKeit ... 9
5.3 DelaminierungsbestindigKeit......mmmmmmmmssssssssss—————————— 10
5.4 Zugfestigkeit rechtwinklig zur Klebstofffuge nach der Klimatisierung (Priifung der
SAUreSChAdigUNG) ..o ———————————— 11
5.5 Einfluss von Holzschwindung auf die ScherfestigKeit ... 11
5.6 Statische Belastungspriifung an Priifkérpern mit mehreren Klebstofffugen bei
DrucKfestigKeit. ... 12
5.7 Priifung der Kriechverformung unter zyklischen Klimabedingungen an Priifkérpern bei
Biege-ScherbeanSPruChUNE ... s sssssasssassass 12
5.8 Langzeitbelastungspriifung bei zyklischen Klimabedingungen an rechtwinklig zur
Klebstofffuge belasteten Priifkorpern (,Glashauspriifung®) ... 12
6 PrifVerfaNIen . AR 12
6.1 B} Lo 14 =) 1 L 12
6.2 Bestimmung der LingszugscherfestigKeit ... 12
6.3 Bestimmung der DelaminierungsbestindigKkeit.........cnn. 13
6.4 Bestimmung der Zugfestigkeit rechtwinklig zu den Klebstofffuge nach der
Klimatisierung (Priifung der Saureschadigung) ... 13
6.5 Bestimmung des Einflusses von Holzschwindung auf die Scherfestigkeit ..........ccooninniinnninsnininns 13
6.6 Statische Belastungspriifung an Priifkérpern mit mehreren Klebstofffugen unter Druck-
ScherbeanSPruChUuNG......oommrsssss s ———————————————————————————————— 13
6.7 Priifung der Kriechverformung an Priifkérpern bei Biege-Scherbeanspruchung..........ccucsusueae 14
6.8 Langzeitbelastungspriifung bei zyklischen Klimabedingungen an rechtwinklig zur
Klebstofffuge belasteten Priifkorpern (,Glashausprifung”) ... 14
7 Gebrauchseigenschaften des KlebsStoffs.......ummmmmmmmsssssssssssssssss 14
7.1 ALLGEIMEINES ...ucucucrirsiisisissss s e E SRR AR AR AR AR AR RS RS EAE AR AE A E R RE SRR E AR AR AR AR AR AR 14
7.2 Bestimmung der Gebrauchsdauer bei Referenzbedingungen..........unn. 14
7.3 Bestimmung der offenen Wartezeit bei Referenzbedingungen ... 14
7.4 Bestimmung der Mindestpresszeit bei Referenzbedingungen ... 15
Anhang A (normativ) Klimatisierung vor der SCherprifung.........c————— 16
Anhang B (normativ) GlashauSpriffung ... 17
B.1 Allgemeine BeSCRIreiDUNEG ..o s sassssssssas s sasassssssassens 17
B.2 Herstellung der PrifKOTPer ... msimmmsnssmsssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssasssnssass 17
B.3 Durchfiihrung der Priifung und Klimabedingungen.........ccmmmmsssssssssssssssssssssens 18
B.4 ANFOrdeIUNGEN ... S SRS RS R RS R SRS 19



Anhang C (informativ) Produktbeschrankungen und Kontrolle der Brettschichtholzproduktion

fiir Trager hergestellt mit Klebstoffen fiir kleine Dimensionen ..., 20
C1 ProduktbesChranKuUNGEN ... .o ssassssssssassssesssas s sasassesssasas 20
C.2 Kontrolle der KlebstofffugendicKe ... 20
LIteratUrNINWEeISE e RS RS 21



		2026-05-11T17:49:32+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




