DIN EN 16094:2021-08 (D)

Laminatboéden - Prufverfahren zur Bestimmung der Mikrokratzbestandigkeit;
Deutsche Fassung EN 16094:2021

Inhalt Seite
| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 3
1 AnwendungsbereiCh. ... ———————————————————_—_———r———————_—_—" 4
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..o iiciieismsmssssssssississsssssssssssss s sssssss s s s s s s s s e s s s 4
3 3= o 4
4 KUrzbeSChrelbDUNE... .o s s e e ms e s s 5
5 Gerite UNd Materialien. . s s s s s s s snssanssnnsen 5
5.1 Martindale-Scheuerpriifgerat ... ———————————————————— 5
5.2 Halter filr Scheuermaterial ... s sa s nsnnn s 5
5.3 Quelle fiir diffuses LiCht ... ssssssss s snssssssssssssnsssssssnsssssssssssssssssassnss 5
5.4 L0 EE N 014 11 TS ET o | 5
5.5 POSItiONIErVOITICREUNG ...t e e R e 5
5.6 Yo 0TS0 T3 00 0 2 L =) T 1 ) o 6
5.7 Doppelseitiges KleDeband.........conmmssssssssssssssss s ssassssass 6
5.8 Weicher BaUumMWOIISTOSE ......ccciciiieiimriisisisssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmssssssssssssssssasns sasnssssnssssnssssnssssnssssn 7
5.9 Schwarze Hochglanz-Referenz-HPL mit kratzfester Oberfliche durch Korund in der

D L o4 U= 7
6 Aufstellung und Wartung des Martindale-Scheuerpriiffgerats ........—————— 7
7 Vorbereitung und KlimatiSIerung........ssssssssssssssssssssss 7
7.1 B 00 ) Q1= 101D o 7
7.2 LD 10 E T3 1 0 ., 7
8 Durchfiihrung der Prilfung......cco s sssssssssssssssssssssmssssssssseses 7
8.1 F e 10 =) 10 T, 7
8.2 S o1 1 8
8.2.1 MesSSUNG VON GlaNZGTAG eI .....iiuiuiisiisssinsssssnssssssssssssssssss st ssss st ss s s s s s e e e e SRR RS 8
Eo T VA <Y 1 1) =Y 1 - N 8
£ 20/ T VA=Y 1 1) o =Y 1 T 10
£ J0. /2 SR V<Y 1 41 o =Y T O 11
9 0 T 023 ol 1 12
Anhang A (normativ) Verfahren zur Uberpriifung der Lissajous-FigUr .......messsesssssens 13
Anhang B (normativ) Klassifizierung des Bildes nach dem Kratzen entsprechend Verfahren B.......... 15



		2024-05-06T21:03:39+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




