
 
 - 1 -

DIN EN 14072:2004-02 (D) 
 
 
Glas in Möbeln - Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 14072:2003 
 
 
Inhalt            Seite 
 
 
Vorwort  ...........................................................................................................................................................3 
 
1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................4 
 
2 Normative Verweisungen ..............................................................................................................4 
 
3 Allgemeine Prüfbedingungen .......................................................................................................4 
3.1 Vorbereitende Maßnahmen ...........................................................................................................4 
3.2 Grenzabweichungen ......................................................................................................................5 
 
4 Prüfeinrichtungen ..........................................................................................................................5 
4.1 Bodenoberfläche ............................................................................................................................5 
4.2 Wandoberfläche .............................................................................................................................5 
4.3 Stoppvorrichtungen .......................................................................................................................5 
4.4 Schlagprüfgerät für vertikales Glas (siehe Bild 1) ......................................................................5 
4.5 Schlagprüfgerät für horizontales Glas (siehe Bild 2) .................................................................6 
4.5.1 Rundkörper .....................................................................................................................................6 
4.5.2 Federn .............................................................................................................................................6 
4.5.3 Schlagoberfläche ...........................................................................................................................6 
4.6 PU-Schaumstoffplatte ....................................................................................................................7 
4.7 Gummiplatte ...................................................................................................................................7 
 
5 Prüfverfahren für vertikales Glas .................................................................................................7 
 
6 Prüfverfahren für horizontales Glas .............................................................................................8 
 
7 Untersuchung und Bewertung der Prüfergebnisse ....................................................................8 
 
8 Prüfbericht ......................................................................................................................................9 
 
Literaturhinweise ...........................................................................................................................................10 
 


		2026-05-18T13:58:22+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




