DIN EN 15416-3:2008-01 (D)

Klebstoffe fur tragende Holzbauteile - Prufverfahren - Teil 3: Prifung der
Kriechverformung unter zyklischen Klimabedingungen an Prufkérpern bei Biege-
Scherbeanspruchung; Deutsche Fassung EN 15416-3:2007
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