
 

   - 1 -

DIN EN 15416-3:2008-01 (D) 
 
 
Klebstoffe für tragende Holzbauteile - Prüfverfahren - Teil 3: Prüfung der 
Kriechverformung unter zyklischen Klimabedingungen an Prüfkörpern bei Biege-
Scherbeanspruchung; Deutsche Fassung EN 15416-3:2007 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................4 
2 Normative Verweisungen .....................................................................................................................4 
3 Begriffe ...................................................................................................................................................4 
4 Kurzbeschreibung.................................................................................................................................5 
5 Prüfeinrichtung......................................................................................................................................5 
5.1 Prüfgerät.................................................................................................................................................5 
5.2 Klimakammer .........................................................................................................................................6 
5.3 Messgerät...............................................................................................................................................6 
6 Herstellung der Prüfkörper...................................................................................................................6 
7 Durchführung der Prüfung, Beurteilung und Angabe der Ergebnisse............................................7 
7.1 Durchführung der Prüfung ...................................................................................................................7 
7.2 Auswertung und Angabe der Ergebnisse...........................................................................................8 
8 Prüfbericht .............................................................................................................................................9 
 


		2026-06-27T18:18:35+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




