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Warmwasser-Flachenheizungen und Heizkorperanbindungen - Kunststoff- und
Verbundrohrleitungssysteme; Text Deutsch und Englisch

Warm water surface heating systems and radiator connections - Plastics and
multilayer piping systems; Text in German and English

Inhalt Seite
T8 a0 ) o 4
1 ANWendungSDereiCh. .. ———————————————————— 5
2 V0D o 4 b U ] a1 ) 5
3 3= o 7
4 BN 0N 03 0 155 D 07 . 7
4.1 AlZEIMEINES ... AR RS SRE R R R ES 7
4.2 8 0040107 1 UL L 8
4.3 53T iz U =) 1 . 8
4.4 Sauerstoffdurchlassigkeit.......o———————————— 8
4.4.1 Thermische Stabilitit der Sauerstoffsperrschichtmaterialien .........cco—————— 8
4.4.2 Dicke der SauerstoffSperrsChiCht........u——————————————————— 8
4.4.3 SauerstoffdiChtheit ... —————————_————_——_—_——_———_—_— 8
4.5 RT3 110 00 LD 0 9
4.6 Heizwasserzusatze: Vertraglichkeit mit Kunststoffrohren nach dieser Norm ........cosussmsmsesssnses 9
5 o0 1Y 2T 1) 9
51 F N1 14 =) 10 T, 9
5.2 3 0 00 07 1 U U 9
5.3 23T o) o =) 9
5.4 SauerstoffdurchlassigKeit. ... —————————————— 9
5.4.1 Thermische Stabilitit der Sauerstoffsperrschichtmaterialien ..........ccorn————— 9
5.4.2 Dicke der Sauerstoffsperrschicht.......cum—————————————————— 9
5.4.3 Sauerstoffdichtheit ... ————————————_———_——_————————— 10
5.5 L3 1103 06 LD o . 10
5.6 Heizwasserzusatze: Vertraglichkeit mit Kunststoffrohren nach dieser Norm ........ccouvsmsmsesesansnns 10
6 Kennzeichnung und INfOrmation ... 10
6.1 KeNNZeiChNUNG....ccoiiiii R R s 10
6.2 0000 301 10 () o 11
7 Lieferung Und LAZeIUIE .....coueimsmsmssssmsmssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssnsssssssssssnsssssssseses 11
Anhang A (normativ) Ermittlung der Schichtdicke der Sauerstoffsperrschicht ..., 12
A1l Probenvorbereitung.......i—————————————— 12
A.2 Alternative Probenvorbereitung.......cmmmmmsmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssss 12
W72 TR 1= 11 7= 111 o ] ) L 12
A.2.2  Schleifen UNd POlEIN......coimimeiissssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sassssassassssassassssssassassssasssssssassnssssnsses 13
A3 Ermittlung der SchichtdiCKen......ocicviimnmimnssssssssssssssssssssssssss s 13

Anhang B (normativ) Bestimmung der thermischen Stabilitit von

B.1
B.2
B.3

Sauerstoffsperrschichtmaterialien anhand der Verinderung der Bruchdehnungswerte

nach Alterung im WarmeschranK ... 15
Informationen zur Methode........cmss s —————————— 15
o 1 =) i L, 15
Herstellung der ProbeKOrper ... 15



B.4 VersuchSAurChfilNIUunNG..... s 16

Anhang C (informativ) Priifung zur Vertriglichkeit von Heizwasserzusitzen mit

Kunststoffrohrsystemen nach dieSer NOIM ... 18
LIiteratUrNINWEeISe e RS R AR R AR 19
Bilder
Bild B.1 — Verlauf der Teilergebnisse ¢z, aufgetragen iiber den Logarithmus der Zeit £ .........cocvvensenes 17

Bild B.2 — Zusammenhang zwischen den Kurven aus BildB.1, ermittelt aus den
Einlagerungstemperaturen und dem 25 %-Grenzwert fiir die Bruchdehnung &g

(hOriZONtale LINIE) .ucirieirsrsesurscsmssssssssmssssssmsssssssssssssssssssssasssssssssssssssassssssssssessssssssenssassesssssssssnssassensassssnsnssass 17
Tabellen
Tabelle A.1 — Anzahl der KreiSSegmente........sssssssssssssssssssssssssss 12
Tabelle B.1 — Dicke der ProDeKOTIPEr ......ccuimnmsmmmmmsmsmmsmmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssasssssssssssssssassssssssassens 16



		2024-05-22T03:07:59+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




