E DIN EN 6036:2013-07 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2013-07-15

Luft- und Raumfahrt - Faserverstarkte Kunststoffe - Prufverfahren - Bestimmung der
Kerbdruckfestigkeit an gekerbten, ungekerbten und gebolzten Probekorpern;
Deutsche und Englische Fassung FprEN 6036:2013

Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Test method - Determination of
notched, unnotched and filled hole compression strength; German and Englisch
version FprEN 6036:2013

Inhalt Seite

T2 e T e o 3
1 N VY71 4 Lo 0T 4 Vo T o 7= o =T 1o o P 4
2 NOrmMative VErweiSUNGEN .......ccccieiiiiiriiiisss s ssss s s s s s s s s s s s sans e s me s ann e s nnans 4
3 [ T= o = 4
4 Kurzbeschreibung ... ————— 5
5 Bezeichnung des Verfahrens ... s s ssss s e 5
6 7= - 5
7 o] o 1= Lo o 1= 6
8 L LB 2 11 0] T T PO 6
9 N Lo T= 1o T3 L=l = e 1= o T 0 LT = P 7
10 PrifberiCht ... s 9
Contents Page
[T L= o T o HR O P TR TROUPPPPRTTT 3
1 o7 0] o 1= 2SSO TSSUPPPIIN 4
2 NOTMALIVE FEFEIENCES ...ttt e e e et e e e e e e e e s bbb b et e e e e e e e aabb b e e e e e e e e s e nnnnreees 4
3 Terms and AefiNITIONS ...t e e e e e bbb et e e e e e s st be e e e e e e e e s bbbbeeeaaaeeaaans 4
4 PrincCiple Of the MEthOd .......... e eaeeeeenenesesasensnssennnsnsnennnnes 5
5 Designation of the Method ... e 5
6 N ] = = 1 PP 5
7 B AT o T=ToA 110 T= T L TP PRSPPI 6
8 L 0 o= To [ U1 1= SRS 6
9 Presentation Of the FESUILS ... e e e e e e e e s e ee e e e e e e e nnneees 7
10 TS TP O e 9



		2026-05-14T22:30:55+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




