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Luft- und Raumfahrt - Faserverstarkte Formstoffe - Teil 3: Herstellen von
Kernverbund-Priifplatten aus Waben und Prepregs

Inhalt Seite
/0 01 o 3
1 AnwendungsbereiCh. ... ————————————_———_———_—_—_———_— 4
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..o ssssssssssss s s s s s s s s s 4
3 3= o 5
4 Kurzbeschreibung der Verfahren ... 5
4.1 RT3y = 10 =) 4 1 5
4.2 B V2 21 4 =) o U 5
4.3 RT3y = 100 =) 4 0 5
5 Bezeichnung des Herstellverfahrens........cmmmmsssssssssssssssssssssssssns 6
6 Gerite, Werkzeuge und HIlfSmittel ... 6
6.1 T = N 6
6.2 Anforderungen an di€ GETALe .....uumrsmsmsmsmsmsmssmssmsssssssrssssss s e E R En s 6
6.3 W BT KZEUGE ...cueeerernsnisisiasscsssssssss s s s s s s s s s eSS E R AR AR AR AR AR AR RS EA AR AR AR R RS RS E R AR R SRS RE R AR AR RS 6
6.4 3 01 ) 6
7 R TS 0 3 0 i (N 7
7.1 D <Y ol 1€ o 13 ol 4T =) o 7
7.2 = 0 X< 114 < 7
7.3 T o < 7
7.4 Konditionierung und Vorbehandlung der Werkstoffe. ... 7
8 Herstellung der Prifplatten..... s ssssssssssnss 8
8.1 AlIZEIMEIN .o AR 8
8.2 DecKkSChiCht UNA WaD e ....ccciieiiiieirerissiessessssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssss ssss sessssnsssssasssss sensssmsssnssssssnsnse 8
8.3 102 3 40 )00 ) =) o ) 8
8.4 5 B ) 1 9
9 o 00) 0 120 4 T2 1 1 4 10
9.1 B L) 14 =) 1 L 10
9.2 Probekorper fiir Trommelschilversuch und Vierpunkt-Biegeversuch ..., 10
9.3 Probekorper fiir Zugversuch senkrecht zur Deckschicht ..., 10
10 5 010 7<) o ol 10
I8 =) 2 L0 43N] Y < 11



		2026-05-15T01:57:35+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




