DIN EN 4050-1:2012-12 (D)

Luft- und Raumfahrt - Priufverfahren fiir metallische Werkstoffe - Ultraschallpriufung
von Stangen, Platten, Schmiedevormaterial und Schmiedestiicken - Teil 1:
Allgemeine Anforderungen; Deutsche und Englische Fassung EN 4050-1:2012
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