DIN EN 4526:2013-05 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Metallische Werkstoffe - Priifverfahren - Zugversuch an
Spitzkerbproben von Blechen und Bandern; Deutsche und Englische Fassung EN
4526:2013

Aerospace series - Metallic materials - Test methods - Sharp edge-notch tensile
testing for sheet and strip; German and English version EN 4526:2013
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