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DIN 65568:1992-10 (D) 
 
 
Luft- und Raumfahrt; Verstärkungsfasern; Bestimmungen der thermooxidativen 
Beständigkeit von Garnen, Geweben und Kurzschnitt aus Kohlenstoffilamenten 
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