DIN EN 6037:2016-02 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Faserverstarkte Kunststoffe - Prufverfahren - Bestimmung der
Lochleibungsfestigkeit; Deutsche und Englische Fassung EN 6037:2015

Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Test method - Determination of bearing
strength; German and English version EN 6037:2015

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .ciiiuiiiisnisisssnsisssssnssissssssssssssssssassssssssassssssassssssssassssssssas sess sasas sesssas sess sasas sess sasnss sasassssssas snsssassnsssasasss 3
1 Anwendungsbereich.... s ——————————————————— 4
2 V0D o 4 b U A a1 ) 4
3 3= o 4
4 Kurzbeschreibung des Verfahrens ... 4
5 Bezeichnung des Verfahrens ... 5
6 L) - 5
7 50 00T 072 30 0] o 5
8 DUTrChflINIUNG . 6
9 N 111 7
10 PrUfDEriCHE o ———— 8



		2026-04-17T08:06:31+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




