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DIN EN 2564:2018-12 (D/E) 
 
 
Luft- und Raumfahrt - Kohlenstofffaser-Laminate - Bestimmung der Faser-, Harz- und 
Porenanteile; Deutsche und Englische Fassung EN 2564:2018 
 
Aerospace series - Carbon fibre laminates - Determination of the fibre, resin and void 
contents; German and English version EN 2564:2018 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 4 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 4 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 4 

4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 4 

5 Prüfeinrichtung und Reagenzien .................................................................................................................... 4 

6 Prüfkörper .............................................................................................................................................................. 5 

7 Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz ................................................................................................... 5 

8 Prüfklima ................................................................................................................................................................ 5 

9 Verfahren ................................................................................................................................................................ 6 

10 Darstellung der Ergebnisse ............................................................................................................................... 8 

11 Bezeichnung .........................................................................................................................................................10 

12 Prüfbericht ...........................................................................................................................................................10 
 


		2024-05-04T06:43:50+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




