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DIN EN 2716:2019-02 (D/E) 
 
 
Luft- und Raumfahrt - Prüfverfahren - Bestimmung der Anfälligkeit für interkristalline 
Korrosion - Aluminium-Kneterzeugnisse aus AL-P2XXX-, AL-P7XXX- und Aluminium-
Lithium-Legierungen; Deutsche und Englische Fassung EN 2716:2018 
 
Aerospace series - Test method - Determination of susceptibility to intergranular 
corrosion - Wrought aluminium alloy products AL-P2XXX- series, AL-P7XXX- series 
and aluminium-lithium alloys; German and English version EN 2716:2018 
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